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Pouzité CSN a literatura:

CSN EN 1990: Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991-1-1: Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
CSN EN 1993-1-1: Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei — Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby
- Projektova dokumentace objednatele

Technicka zprava ke statickému vvpoctu:

Uvod:

Pfedmétem tohoto statického vypoctu je ndvrh a posouzeni novych nosnych
konstrukci v ramci akce “Oprava balkonu na budové D nemocnice ve Frydku — Mistku®.
Jedna se o opravu stavajiciho balkonu v Grovni 4.NP u objektu, ktery mé pét nadzemnich
podlazi. Balkon ma pomérné velké ptidorysné rozméry cca 10 x 3 metry a je uloZen po
jedné dlouhé a po jedné kratké strané¢ do obvodové stény objektu D. Diivodem pro opravu
je jeho stav zaptic¢inény zatékdnim do jeho konstrukce. Nosnou konstrukci balkonu tvofi
monolitickd Zelezobetonova deska tl. 250 mm.

Posouzeni stavajici nosné Zelezobetonové desky balkonu a jeji sanace:

Poruchy na balkoné€ nejsou zplisobeny jeho pietizenim. V ramci navrZzené opravy
dojde odstranénim stavajicich podlahovych vrstev a jejich nahrazenim spadovou vrstvou z
polystyrenu k jeho podstatnému odlehéeni o téméf 500 kg/m?. Z tohoto ditvodu neni nutno
stavajici nosnou Zelezobetonovou desku posuzovat.

Je v8ak nutno po odkryti vS§ech podlahovych vrstev a také omitek z Cela a podhledu
balkonové desky provést kontrolu stavu zelezobetonové konstrukce, konkrétné povrchové
vrstvy betonu, zda se neodlupuje, zda pii poklepu nezni duté, zda neni odkryta betonaiska
vyztuz a zda tato vyztuz nekoroduje. Staticky nejvyznamnéjsi vyztuz se nachézi u horniho
lice desky a zde pak v misté vetknuti desky do obvodové stény.

Vsechny zjisténé nedostatky je nutno odstranit podle zdsad a norem pro sanaci
zelezobetonovych konstrukci. Sanace betonovych konstrukei jsou jiz zvladnutym oborem
stavebnictvi a materidly pro né vyrdbi celd fada vyrobcl zabyvajicich se tzv. stavebni
chemii. Lze postupovat takto:

Nejdfive se provede mechanické odstranéni nesoudrznych vrstev betonovych
povrchil a jejich otryskdni vysokotlakym vodnim paprskem. Otryskdnim se odstrani
zkorodované ¢i jinak porusené vrstvy povrchu betonovych konstrukci. Obnazena vyztuz se
pfed provadénim jeji ochrany mechanicky docisti do stupné St2. Néasledné se provede
konzervace vyztuze antikoroznim natérem. Po provedeném natéru obnazené vyztuze se
provede reprofilace, to znamend, ze specidlni reprofilacni maltou pro sanace betonovych
konstrukci (ne sanacni omitkou!!!) se obnovi ptivodni tvar prvkil. Je tieba dbat na to, aby
kryti nosné vyztuze desek nebylo mensi nez je primér podélné vyztuze, minimalné vsak 15
mm! Hruba reprofilace se provede maltou o stiedni zrnitosti a pro konecné vyrovnani
reprofilacni vrstvy se pouzije sanac¢ni malta s jemnou zrnitosti.

Predpokladany rozsah sanaci je zapsan na vykrese, skute¢ny rozsah bude upfesnén
aZ po obnaZeni zelezobetonové balkonové desky v ramci AD.



Oprava balkonového zabradli:

Je navrZeno stavajici balkonové zabradli pouzit. Zéabradli se zdemontuje a
pudorysné posune pied okraje balkonové desky, kde se provede jeho nové ukotveni do cela
a horniho lice balkonové desky. Na narozi se provede doplnéni stdvajiciho zabradli v délce
cca 750 mm na obé¢ strany od naroZi, pti zachovani jeho profila a vzhledu.

Vodorovné zatizeni zabradli je uvazovano dle CSN EN 1991-1-1 tabulky 6.12(CZ)
charakteristickou hodnotou 0,5 kN/m pro zatéZované plochy uzitné kategorie A (naptiklad

lazkové pokoje a cekarny v nemocnicich).

Staticky posouzeno bylo madlo i sloupek zabradli a také vSechny soucasti jeho
kotveni a svarové spoje - viz strana 6 tohoto statického vypoctu.

Kotveni zatepleni balkonové desky a povlakové krytiny pod podlahou balkonu:

Je navrzeno zatepleni podhledu a cel balkonové desky kontaktnim zateplovacim
systtmem (ETICS) s izolantem z minerdlni vlny s podélnym vldknem v tl. 50 mm, s
povrchovou Upravou ze silikonové omitky. Izolant je nutno na betonovou desku lepit a
soucasné kotvit plastovymi talifovymi hmoZzdinkami s kovovym hrotem v po¢tu minimalné
6 ks/m?. Je nutno dodrZet vyrobcem piedepsanou hloubku jejich kotveni. Pokud nebude
pfedepsand, pak je navrZena min. 45 mm.

Na podlaze balkonu je navrZena tepelna izolace ze spadovych klinit EPS 100S tl. 50
az 200 mm a na né se ulozi na podkladni geotextilii stfesni folie PVC v tl. min 1,5 mm.
Tuto stfeSni folii se navrhuje konstruktivné kotvit mechanickymi teleskopickymi kotvami
do Zelezobetonové balkonové desky v poctu 4 ks/m?.

Zavér:

Pokud se na stavbé zjisti vyznamné rozdily oproti piedpokladiim uvedenym
v tomto statickém vypoctu nebo projektu, je nutno o tom neodkladné informovat
projektanta nebo autora tohoto statického vypoctu.

Pti provadéni veSkerych stavebnich praci je nutno se vzdy fidit ustanovenimi
Zakona ¢. 309/2006 Sb., Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o
bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni.

Pokud je n¢kde v projektové dokumentaci stavebné konstrukéniho feSeni uveden
nazev vyrobku nebo konstrukce, je nutno tuto skutecnost chéapat tak, ze k tomu doSlo v
ramci snahy o prokdzani realizovatelnosti stavby, coZ je tkolem statického posouzeni ¢i
statického vypoctu. V téchto ptipadech se jedna jen o ptiklad vyrobku nebo konstrukce,
které lze pouzit, ale 1ze je také nahradit jinym materidlem nebo konstrukci jiného vyrobce,
pokud jsou srovnatelné parametry jiného vyrobku nebo konstrukce shodné nebo lepsi.

V Ostravé dne 20.9.2017 Ing. Frantidek Sindylek
Tel. 602 825 905, f.sindylek@volny.cz
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